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OBECNY NAVOD K POUZiVANI
A UDRZBE OTVOROVYCH VYPLNI

Vazeny zakazniku,

dovolte, abychom Vas seznamili s uzivanim a naslednou Udrzbou nami dodanych otvorovych vyplni. Plastové,
hlinikové a drevéné otvorové vyplné stavebnich konstrukci firmy OKNOTHERM jsou nendrocné na udrzbu,
nevyzaduji opakované natéry a zachovavaji si trvale atraktivni vzhled. Nejmodernéjsi technologické postupy a
materialy, jez jsou pfi vyrobé pouzity garantuji i pfi extrémnich klimatickych podminkach vynikajici odolnost
vi¢i vlivim prostredi i vQ¢i starnuti. Nase vyrobky jsou evropskymi zkuSebnami testovény na velmi dlouhou
ivotnost. Ta je samozrejmé vyrazné ovlivnéna zplisobem ovladdani a Gdrzbou vlastni otvorové vypiné.

Udriba povrchové Gpravy plastovych a hlinikovych otvorovych vyplini

Bézna udrzba okna se provadi omytim mydlovym nebo saponatovym roztokem, ktery se nasledné radné
oplachne ¢istou vodou a povrch se osu$i. PFi ¢isténi nesmi byt pouzito abrazivnich materidll ¢ pomtcek, a
agresivnich cisticich latek (fedidla, benziny, kyseliny, odlakovace, apod.).

V pribéhu uzivani vyrobku je nutno minimalné 1x ro¢né vycistit odvodiiovaci otvory ve spodni ¢asti rdmu pro
zajisténi fadného odvodu pripadného kondenzatu a destové vody z dekompresni dutiny. Tento krok je tieba
provést pri velikém znecisténi otvord i nad rdmec roéni kontroly.

Udrzba povrchové Gpravy dfevénych otvorovych vyplni

B&%na Udrzba vyplni otvord se provadi omytim viaznym neutrdinim mydlovym roztokem ¢&i viceGéelovym
Cisticim prostfedkem doporuc¢enym pro myti dievénych lakovanych ploch. Difevéné Casti se doporucuje po omyti
co nejdrive otfit suchou Cistou latkou. Zasadné se nepouzivaji praskové Cistici prostfedky, prostifedky s abrazivy
a agresivni latky jako rozpoustédlové Cistice nebo alkalické viceucelové Cistice.

Drevéna okna a dvere jsou opatiena velmi kvalitni povrchovou Upravou. Vlivem vnéjsich podminek (jako jsou
zejména ultrafialové zareni, zmény teploty, dést) jsou z povrchové Upravy ,vymyvany" nékteré slozky. Je
doporuceno 2x ro¢né (jaro, podzim) povrchovou Upravu osetfit specidlnim pripravkem, ktery zaceli pripadné
mikrotrhlinky vzniklé objemovymi zménami dieva a vzhledové osvézi povrch vyrobku. Pfipravek se aplikuje na
povrch zbaveny necistot pomoci hadfiku ¢i houbicky za teplot +5°C az +20°C).

Pfi provadéni dokoncovacich stavebnich praci je vhodné vyplné otvorl ochranit féliemi. Pro ptilepeni
ochrannych félii se pouzivaji specidlni lepici pasky, které je nutno odstranit nejpozdéji do 7 dni.

OUdrzba tésnéni

Tésnéni je nutno ocistit od necistot pomoci mydlového nebo saponatového roztoku a minimalné 1x roc¢né
tésnéni osetfit pomoci specidlniho pripravku (silikonovy olej).

Odrzba kovani

Kovéni je od vyrobce nastaveno v limitnich mezich, co? prispiva k dlouholeté bezproblémové funkénosti vyrobkd. Pro
zajisténi spravné funkénosti kovani v priibéhu jeho Zivotnosti je nutné jedenkrat roéné (v pripadé umisténi v pradném
& jinak zatizeném prostedi i ¢ast&ji) odetfit pohybujici se dily kovani pomoci lubrika&nich prostredkd, jako je napiiklad
mazaci olej pro Sici stroje ¢i vazelina (nepouzivaji se mazaci prostfedky obsahujici kyseliny a pryskyfice). V Zadném
pfipadé nelze pouzit kuchyrisky olej a kyselé oleje s pridavkem pryskyfic. OSetfuji se zejména Cepy zavésl, tahla
kovani a uzaviraci body pomoci nékolika kapek oleje (tato mista jsou schematicky naznacena na obrazcich).

PFipravky na udrzbu a servis Ize objednat na www.oknotherm.cz
Podrobné informace o Udrzbé a servisu jednotlivych ¢asti okennich vyplIni naleznete ke staZeni na www.oknotherm.cz

Nasledujici prace smi byt provadény pouze odbornou firmou
e vyména dild kovani
e vyvésSeni a zavéseni kridel
o vdechny sefizovaci prace na kovani, obzvlasté na rohovych pantech, loziskach a ndizkach
e sefizovani dveinich pantl a jejich pritlakl
e sefizovani pritlakd a funkénosti dvernich samozaviract
e  Vysklivani a zasklivani otvorovych vyplni
e  Opravy pFipadnych elektrosou&asti otviracich mechanisma

Dbejte na dostatecné a pravidelné vétrani zvlasté v mistnostech, kde dochazi k nadmérné vlhkosti vzduchu
(kuchyné, koupelna, loznice apod.). Zejména v zimé vétrejte Castym kratkodobym otevienim okna dokofan nez
dlouhodobym vyklopenim kfidla do ventilacni polohy ,sklopeno". USetfite tak mnoho energie. Rychlé a efektivni je
vétrani prlivanem mezi dvéma protilehlymi okny, protoze jedno otevfené okno mdze byt nedostacujici. Vyhnete se
roseni skel zevnitf a zavlhani konstrukce v okoli zabudovaného okna a naslednou moznosti tvoreni plisni. Pripadné
venkovni roseni skel je zplisobeno mikroklimatem v okoli okenni vypIn& a nepovazuje se za vyrobni vadu.



Obrazek €. 1 - Schéma mazacich mist kovani

Kovani
otvorovych vyplni

)

VSechny zde zobrazené dily kovani
mazte tukem pfrip. olejem!

Pouzivejte vyhradné tuk nebo olej,
neobsahujici kyseliny a pryskyfice.

= mazaci mista

= oblasti majici vliv na
bezpecnost

Obrazek €. 2 - Zobrazeni otviracich funkci u okennich kridel
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zavieno otevieno sklopeno
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nikdy neotacejte klikou pFi
otevieném okennim kridle!




